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Фахівці підкомітету ПК 9 "Загальні методи випробувань фарб і лаків" при технічному
комітеті ISO ТК
35 "Лакофарбова продукція" 
завершили роботу над новим стандартом  - 
ISO 19399:2016 "Лакофарбова продукція. Використання методу косого зрізу для
визначення товщини плівки (методи розмітки і свердління)"
, метою якого є спрощення проведення оцінки якості лакофарбового покриття.

      

Новий документ описує деструктивний метод визначення товщини сухої плівки, що
утворюється після нанесення на базовий шар тієї чи іншої фарби або лаку. Цей метод
придатний для використання практично у всіх можливих комбінаціях базового шару і
лакофарбового покриття.

  

Але фахівці ISO рекомендують або взагалі не використовувати цей метод,  або
застосовувати його з обмеженнями в разі випробувань занадто м'яких і/або еластичних
покриттів, занадто м'якого і/або пружного базового шару, а також при занадто низькому
візуальному контрасті між покриттям і базовим шаром.
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